Питання

для вступу для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня третього 

 рівня (доктора філософії) з галузі знань 19 «Архітектура та 

будівництво» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна

інженерія» за спеціалізацію «Будівельні матеріали та вироби» 

1. Гідравлічні в’яжучі речовини. Класифікація гідравлічних в’яжучих.

2. Фізичні властивості: істина щільність, середня щільність, пористість. Морозостійкість.

3. Кристалічні решітки, кристалографічні індекси. Дефекти кристалічних решіток, їхнє значення.

4. Визначення, класифікація та стандартизація в’яжучих  речовин.

5. Гірські породи. Зв'язок між умовами утворення гірських порід і структурою.

6. Сировина для керамічних виробів. Глини.

7. Повітряні в’яжучі речовини: гіпсові, магнезіальні, повітряне вапно.

8. Види оздоблювальних матеріалів на основі скла, природного каменю, полімерів.

9. Поняття про мінерал і гірську породу.

10. Портландцемент. Поняття про сировину та принципи виробництва.
11. Бетонна суміш. Поняття про реологічні властивості бетонної суміші.

12. Залежність міцності бетону від марки цементу, водо цементного відношення і якості заповнювачів, формули й графіки, що виражають цю залежність.

13.Стінові матеріали. Керамічна цегла, лицьові, пористі, дірчасті та пустотілі; пустотілі керамічні камені та крупнорозмірні блоки.

14. Основні компоненти полімерних матеріалів. Властивості полімерних матеріалів.

15. Бітумні в’яжучі. Класифікація.

16. Значення бетону, як головного будівельного матеріалу. Визначення та загальна класифікація бетону.

17. Поняття про кладочці, монтажні, штукатурні і спеціальні (декоративні, гідроізоляційні, акустичні, рентгенозахисні та ін.) розчини.

18. Керамічні вироби для зовнішніх і внутрішніх робіт.

19. Спеціальні види цементів. Способи надання портландцементу спеціальних властивостей.
20. Міцність, зв'язок із складом і будовою матеріалу. Твердість, стиранність, опір удару, опір зношування.

21. Поняття про виробництво скла. Сировинні матеріали.

22. Твердіння бетонів у різних умовах. Вплив температури  та вологості на твердіння бетонів, методи прискорення твердіння бетону; догляд за бетоном, у тому числі в умовах сухого й жаркого клімату.

23. Сухі будівельні суміші.

24. Ситали та шлакоситали: одержання, властивості та застосування. Литі вироби з гірських порід і шлаків.

25. Узагальнена теорія твердіння цементу. Основні властивості цементу й методи їхньої оцінки.

26. Гіпсоцементнопуццоланові в’яжучі. Принципи їхнього одержання, властивості та області застосування.

27. Акустичні матеріали. Призначення. Структура, властивості й основні види.

28. Корозія цементного каменю, основні види, міри попередження корозії.

29. Одержання та обробка виробів із природнього каменю, типи фактур. Види кам’яних виробів.
30. Важливіші види полімерних матеріалів та виробів. Модифікація традиційних матеріалів полімерами.
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